
 A SAE J429/ASTM A449 (  megjelölés) amerikai szabványok szerinti 5. fokozat nagyrészt megegyezik az ISO 898-1 szabvány szerinti 8.8 
minőségi osztállyal. Amikor a fejescsavarok megjelölése szintén 8.8, akkor azok is kielégítik a 8.8 minőségi osztály tulajdonságait. A 
beszerezhetőségtől függően a BS 1768 (S megjelölés) szabvány szerinti, szintén egyenértékű S osztályba tartozó gyártmányok is szállíthatók.  


