
Date asamblare 
 

Grosimea materialului 0,63-1,1 1,25-1,5 2,0-3,0 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,1-10,0 >10,0 
Bolţ recomandat Tip A Tip B 

MATERIAL 
MĂRIME GAURĂ 

Bolţ acoperiş Construcţie 
 Oţel inoxidabil Oţel si Aluminiu 4,0 4,5 5,0 5,05 5,35 5,65 5,8 5,85 
Aluminiu Aluminiu 4,0-4,5 -- 
Aluminiu Lemn 4,0 -- 
Rază prindere KL în Oţel şi Alum. L-12 L-10 
Lungime bolţ  L in lemn Min. 30 mm -- 

 


